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SPECIMEN DESCRIPTION:

Vs. tappi espansi di

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:
CLIENT:

NORMA DI RIFERIMENTO:
REFERENCE STANDARD:

DISTRIBUZIONE ESTERNA:
OUTSIDE DISTRIBUTION:

EUROCORK S.r.l.
‘ c.a.: Ing. F. CINELLI

ENTE DI ACCREDITAMENTO:
ACCREDITATION BODY:

Mod, 37/1 - Rev. 6

CSISpA.
GRUPPO

IMQ

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:

Sede Legale - Uffici - Laboratori:

V.e Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (MI)
Tel. 0238330.1 - Fax 023503940
www.csi-spa.com

colore beige denominati: WINESPARK TOP |

e U e = e . o —
EUROCORK S.r.l. |
Via Tito Baresani,9 — Localita Forzano |
25010 BRESCIA (BS)

DM n° 104 del 21.3.73 e successivi aggiornamenti e modifiche

o DISTRIBUZIONE INTERNA: ’ |
INSIDE DISTRIBUTION:

Copia: Responsabile Divisione

R.E.A. 1466310

Registro Imprese 352168/8620/18
C.F/P1:11360160151 IT

Cap. Soc. € 1.040.000
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DATI GENERALLI:

Data ricevimento campioni: 23.12.03
Data inizio prove: 10.01.03
Data fine prove: 22.01.03

Procedura interna normalizzata:
Deviazione dai metodi di prova:
Controllo calcoli e trasferimento dati:

QR

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE ESAMINATO:

Vs. tappi espansi di colore beige denominati: WINESPARK TOP

DICHIARAZIONE:

| risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione
provato.

Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del
Responsabile del Centro.

DETERMINAZIONI EFFETTUATE:

1) Idoneita all'impiego a contatto con alimenti acquosi, secondo DM del 21/03/73 e successivi
aggiornamenti, recepimenti delle direttive europee 82/711/CEE, 85/572/CEE, 93/8/CEE,
97/48/CE, 2002/16/CE , 2002/72/CE, 2004/13/CE, 2004/19/CE e Reg. CE n. 1935/04.

Liguido simulante e condizioni di contatto:

acido acetico al 3% p/v 10 giorni a 40°C (Simulante B)
alcool etilico al 10% v/v: 10 giorni a 40 °C (Simulante C)

2) Determinazione della migrazione di coloranti dai materiali disciplinati, mediante esame
spettrofotometrico ( soluzione di acido acetico al 3%, soluzione di alcool etilico al 10%), tra
400 e 750 nm, dei liquidi ottenuti dalle prove di cessione eseguite nei due liquidi simulanti;
nellintervallo di lunghezza d’onda indicato, la trasmissione non deve essere inferiore al 95%
rispetto alla linea di base con 10 cm di percorso ottico.
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3) Determinazione della migrazione specifica di BUTADIENE nei due liquidi simulanti,
mediante analisi HEAD-SPACE/GC-MS (HP 19395 / HP6890+HP 5973) eseguita a 95°C per
2 ore. L’analisi € stata eseguita con tecnica di acquisizione SIM degli ioni piu intensi e
significativi del composto ricercato. La quantificazione é stata effettuata mediante una
calibrazione esterna di BUTADIENE nei medesimi liquidi simulanti.

| campioni sono stati valutati con la procedura TOTAL IMMERSION

RISULTATI:

1) Nella seguente tabella riportiamo i valori di migrazione globale ottenuti nei due liquidi
simulanti espressi in ppm (mg/Kg)

Tappi espansi di colore beige denominati: WINESPARK TOP

Liquido contatto

Condizioni operative

Valore determinato

Valore limite

acido acetico al 3% p/v

40°C per 10 giorni

<10 ppm

60 + 6 ppm

alcol etilico al 10% v/iv

40°C per 10 giorni

<10 ppm

60 + 6 ppm

2) Nella seguente tabella riportiamo i valori di migrazione dei coloranti ottenuti dalle prove
di cessione con i due liquidi simulanti.

Tappi espansi di colore beige denominati: WINESPARK TOP

Liquido contatto

Condizioni operative

Valore determinato

Valore limite

acido acetico al 3% p/v

40°C per 10 giorni

> 98%

> 95%

alcol etilico al 10% v/v

40°C per 10 giorni

> 98%

> 95%
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3) Nella seguente tabella riportiamo i valori di migrazione specifica di Butadiene espressi
in ppb (ug/L) ottenuti nei due liquidi simulanti.

Tappi espansi di colore beige denominati: WINESPARK TOP

Liquido contatto Condizioni operative | Valore determinato Valore limite
acido acetico al 3% p/v 40°C per 10 giorni < 20 ppb 20 ppb
alcol etilico al 10% v/v 40°C per 10 giorni < 20 ppb 20 ppb

Responsabile Responsabile
Div. FOOD PACKAGING CENTRO
MATERIALS
Division Head Managing Director
| Dr. Gianluigi VESTRUCCI Ing. Pasqualino CAU
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